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Schnittholzbedingungen DERIX-Gruppe

BSH bzw. Leimbinderlamellen
glltig ab 21.04.2023

Erstellt von: Peter Hambach
Verteiler: Lieferanten
> Holzart Fichte (Picea abies)

> Zertifizierung

> Sortierung

> Qualitaten

> Querschnitte

> Holztrocknung

Frischeinschlag, auf keinen Fall gepoltertes Holz

Die Festigkeit muss im Minimum der Sortierklasse T14 nach DIN EN
14081 aktuelle Fassung entsprechen.

Alle bestellten Mengen sind zu 100% PEFC zertifiziert zu liefern.

Bei fertig sortierter Ware mit den Sortierkriterien nach DIN EN
14081 aktuelle Fassung.

Entsprechend DIN EN 4074 aktuelle Fassung und nach gesonderten
Anforderungen fiir Sicht- und Industriequalitat aus nachfolgender

Tabelle:

Frischeinschnitt, chemisch unbehandelt.

Nicht erlaubt,
absolut scharfkantig

Nicht erlaubt
Nicht erlaubt
Nicht erlaubt
Nicht erlaubt
Nicht erlaubt

Nicht erlaubt
Nicht erlaubt
Nicht erlaubt
Max. 20 cm

Nicht erlaubt
Nicht erlaubt

Stark harzgallige
Stiicke nicht erlaubt

6 mm auf
max. 50 cm Lange

Erlaubt
Erlaubt
Erlaubt
Nicht erlaubt

max. 25% der
Oberflache

Erlaubt

Nicht erlaubt
Leicht = erlaubt
Erlaubt

Nicht erlaubt
Erlaubt

Erlaubt

gemaB DIN EN 14298:2004 mit einer Soll-Feuchte von KD 11+1,5%.
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> Dimensionen

> Einschnitt

> Langen

> Pakete &
Verpackung

> Lattung

> Transport

> Abrufe

> Warenannahme
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Bei 11%=1,5% Holz-Feuchte, also nach der Kammertrocknung,
einzuhaltende MaBe in mm:

Westerkappeln:

38/130; 38/150; 38/170; 38/190; 38/210; 38/235; 38/255; 38/275
45/90; 45/110; 45/130; 45/138; 45/150; 45/170; 45/178; 45/190;
45/210; 46/138; 46/235; 46/255; 46/275; 46/295; 46/315
Niederkriichten:

44/88; 44/108; 44/128; 44/138; 44/148; 44/168; 43/188; 44/208;
44/230; 44/250; 44/270; 44/290;

Vorgenannte MaBe sind gleichzeitig BerechnungsmaBe.
EinschnittmaBe sind vom Lieferanten festzulegen, da von Wuchs und
Schnitt abhangig, jedoch mind. 4,5 % Einschnittzugabe auf die
BerechnungsmaBe gemaB DIN EN 4074 aktuelle Fassung.

Zerspaner/Kreissage

endgekappt (nur Kreissdageschnitt)
min. 4,00 m - max. 5,50 m
max. 3% Kurzldngen > 3,50 m mitgehend

gabelstaplergeeignet max. 1,20 x 1,20m
eine Lange im Paket

Kurzlangen / je Ladung 1 Restpaket

nur ohne Folienverpackung!

Klammern nur aus Aluminium bzw. Plastik

Hinweis: Die Verpackung ist vor Verladung im Sagewerk zu entfernen! Sollte
eine Anlieferung mit Folie erfolgen, behalten wir uns vor gemaB
Verpackungsverordnung §§ 4 und 7 (Ausfertigungsdatum: 21.08.1998, Stand:
Zuletzt gedndert durch Art. 1 V vom 17.07.2014 1 1061) zu handeln und Ihnen
die Entsorgungskosten in Rechnung zu stellen.

Anlieferung frische Lamellen (falls vereinbart; nur Standort
Westerkappeln-Velpe): Falls diese gelattet angeliefert werden, muss
unsere Lattenzeichnung eingehalten werden.

Diese Zeichnung erhalten Sie auf Anforderung vom Disponenten.

Lkw-Zustellung mit geschlossenem Auflieger

Durchleger min. 7 cm stark fiir die Staplergabel
Ladungssicherung nicht mit Draht, sondern z.B. Kunststoffgurten
Auslieferung nur nach unseren Abrufen

Lieferzeit (von Abruf bis Eintreffen der Ware) max. 15 Werktage
Breitenfestlegung bei Abruf

Abrufeinheit: Ein oder mehrere LKW

je LKW nur ein Querschnitt, keine gemischten Ladungen

GemaB unserem Dispositionskalender

Anmeldung und Buchungen in unserem Dispositionskalendern fiir
beide Werke ist unter folgenden Links mdglich:
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> Wareneingangskontrolle

> Kennzeichnung

> AufmabBliste

> Rechnung
> Preise
> Zahlung
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Niederkriichten: https://tinyurl.com/yc28yc3c

Westerkappeln: https://tinyurl.com/4t5esswm

In unserem Dispositionskalender kénnen Sie Tag- und Uhrzeitgenau
Zeitfenster zur Entladung Ihrer Sendung buchen.

Die mdglichen/freien Zeitfenster fiir einen Liefertag, stehen bis
13:00 Uhr am Vortag des gewtinschten Liefertags zur Buchung
bereit. Danach sind keine Buchungen mdglich. Der Tag ist dann
geschlossen.

Stichprobenpriifung bei Anlieferung gemaB unsere
Wareneingangskontrolle nach WE-Blatt (Anlage 1).

Die Eingangskontrolle ist nicht Ok, wenn die o.g.
Qualitaten/Abmessungen/Holzfeuchte nicht eingehalten werden. Die
Toleranzwert sind in dem Dokument ,Wareneingangskontrolle
Rohholz (Anlage 3)" aufgefihrt.

Die Ware wird ab Wareneingang innerhalb von zwei Werktagen
genauer (berprift und steht dann zur Verprobung und
Begutachtung bereit.

Einzelbretter:
mit stirnseitiger Stempelung

Paket: Paket-Nr.+BC, Qualitat, frisch/trocken, Dimension, Anzahl
Lamellen, m3, Ifm, PEFC-Nr., Lieferant, EB-Nr., Holzfeuchte, LS-Nr.,
Datum Zuschnitt

Lieferschein: Mit Information zu Paket-Nr+BC, Holzart, Dimension,
Anzahl, Menge, EB-Nr., LS-Nr., PEFC-Nr., Qualitat, frisch/trocken

Per E-Mail an uns vor Ladungsabgang in priifbarer Form, mit Angabe
der o. g. Punkte unter 'Kennzeichnung' und der von uns
vorgegebenen Abrufnummer.

Im PDF-Format vor Ladungsabgang per E-Mail an:
Niederkriichten: ER91100@derix.de CC: Einkauf.Nk@derix.de
Westerkappeln: ER91200@derix.de CC: Einkauf.Wk@derix.de

CIP fir innergemeinschaftliche Lieferungen

DDP fir Lieferungen aus dem Drittland (z.B. Norwegen oder
Schweiz), Werk Westerkappeln (OT Velpe) oder Niederkriichten (OT
Dam), Verzollung durch Grenzspediteur.

Jeweils ab Rechnungseingang 14 Tage 3% Skonto vom
Rechnungsbetrag oder 30 Tage netto Kasse.

Rechnungsempfanger = Warenempfanger, gemaB unseren AGBs.
Diese stehen zum Download auf www.derix.de/de/impressum bereit.

Leiter Einkauf DERIX-Gruppe


https://tinyurl.com/yc28yc3c
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Anlage 1: » Vorlage Wareneingangskontrolle «

PEFC-Rohholz NI
Wareneingangskontrolle A
je LKW und Dimension
Lieferanten-Nr.: Anlieferungsfeuchte Soll-Werte (trocken)
Liefernummer: trocken nalt Dilcks (mm]) | Braita (mm) Holzfeuchte (%)
Lieferdatum: 11% +- 1.5%
Holzart: Menge in m* Gesamtmenge gepriift LieferscheinMr.
. 3 neln
Clualitst:
Ist-Werte Anweisungen und Toleranzen
w | picke | Breite Holz- Kontrolle:
r (mm) {mm) feuchte ] i
{%] 1. MaRhaltigkeit
1 —> Dicke | 16 Messungen in
2 — Breite Pakete verteilt!
X [ :
4 2. Holzfeuchte
5 —» Frischholz keine Holzfeuchtemessung!
—» Trockenholz Holzfeuchtemessung!
g (16 Messungen aufzeichnan)
7 3. Menge
8 Toleranzen: Eingangskontrolle ist nicht QK wenn,
g 8 oder mehr Bretter = 1 mm zu ddnn sind!
10 8 oder mehr Bretter = 2 mm zu schmal sind!
2 oder mehr Bretter = 3 mm zu dinmn sind! (extreme Ausreiller)
n 2 oder mehr Bretter = 5 mm zu schmal sind! {extreme Ausreiler)
12
8 oder mehr Bretter = 13% Hol=feuchte haben!
13 2 oder mehr Bretter 2 15% Holzfeuchte haben!
14
1s nicht Einhaltung = Verstandigung Produktionsleitung!
16
Bemerkung: Eingangskontrolle
COC-
Zertifikatsnummer/
Gilltigkeitsdatum Unterschrift

03.04.2020
K.Klel Datel Warenengangskontrolie_PEFC
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Anlage 2: » Akzeptierte Wuchsgebiete «

Goldeneye 706 ~ POPPENSIEKER-DERIX Westerkappeln (DE) - S/N: 10150152

Verfiigbare Sortiermodi ~ 14.05.2021 -~ Martin Bacher

Fichte/Tanne (WPCA) T-Klassen

Normen:

Holzart:

Holzherkunft:

EN 14081-1:2005+A1:2011
EN 14081-2:2018
EN 14081-3:2012+A1:2018
EN 14081-4:2009

CEN TC124/WG2/TG1 Approved Grading Report (AGR / ITT)

Report No. AGR-010-2021-05-11

Goldeneye 706: Tabellen 10-32, 10-33a und 10-33b, Modell TG1/201610/01rev
Report No. AGR-005-2020-06-29

Goldeneye 702: Tabellen 5-24, 5-25a und 5-25b: Modell TG1/201610/02rev

Fichte (Picea abies - PCAB)

Tanne (Abies alba - ABAL)

Fiir die Kombination dieser beiden Holzarten wird nach EN 14081-1 das Kurzzeichen
WPCA verwendet.

Osterreich (AT)

Tschechien (CZ)

Deutschland (DE)

Finnland (FI)

Polen (PL)

Ruménien (RO)

Russland (RU) (westiich vom Ural und nérdlich vom 55. Breitengrad)
Schweden (SE) (nur mit Goldeneye 706)

Slowakei (SK)

Ukraine (UA)



